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Про якість доріг слід турбуватись постійно.

(Про результати перевірки якості ремонту доріг в місті Черкаси.)

На виконання  розпорядження Черкаської міської ради від 15.06.06 р. № 311-р “Про проведення перевірки якості ремонту доріг в місті Черкаси”, листа комісії з перевірки якості ремонту доріг Виконавчого комітету Черкаської міської ради від 19.06.06 № 1 та плану державного нагляду на ІІІ квартал 2006 року ДП “Черкасистандартметрологія” державними інспекторами з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил проведені перевірки якості сумішей асфальтобетонних, що виготовляються асфальтобетонними заводами міста Черкаси та якості ремонту міських автомобільних шляхів. Перевірками охоплено 3 підприємства міста, що виготовляють асфальтобетонну суміш : ВАТ “Черкаський асфальтобетонний завод”, ВАТ “Асфальтобетонний завод “Південь”, ЗАТ “Агрошляхбуд” та 2 підприємства, які здійснюють ремонт доріг у місті : ЗАТ “Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління” (далі – ЗАТ “ЧШРБУ”) та Комунальне підприємство “Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів” (ДАЛІ –                   КП “ЧЕЛУАШ”) .

Перевірками встановлено, що для ремонту міських автомобільних шляхів всі перевірені підприємства виготовляли лише гарячу піщану асфальтобетонну суміш типу Г марки ІІ, яка рекомендована для покриття тротуарів (табл. Б-3 ДСТУ БВ.2.7-119-2003 “Будівельні матеріали. Суміші асфатобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови”).

На ЗАТ “Агрошляхбуд” відсутня випробувальна лабораторія, на                         ВАТ “Черкаський асфальтобетонний завод” та ВАТ “Асфальтобетонний завод “Південь” випробувальні лабораторії не акредитовані в установленому порядку. На всих перевірених підприємствах відсутні переліки засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), а на ВАТ “Черкаський асфальтобетонний завод” ЗВТ взагалі не повірені. З іншими акредитованими лабораторіями угоди (договора) на проведення випробувань, за вимогами стандарту, згаданими підприємствами не укладені.

Крім того, згадана продукція на обох підприємствах не відповідала вимогам стандарту за показниками : “водонасичення”, “вміст бітуму”, “зерновий склад мінеральної частини”.

Стосовно перевірок якості ремонту міських автомобільних шляхів встановлено, що під час проведення такого ремонту підприємствами  ЗАТ “ЧШРБУ” та КП “ЧЕЛУАШ” використовувалась лише гаряча піщана асфальтобетонна суміш типу  Г марки ІІ замість гарячих дрібнозернистих асфальтобетонних сумішей типів А, Б, Г марки І, які необхідно використовувати для магістральних вулиць та доріг загального значення, згідно вимог п. 4.2.4 ДСТУ БВ.2.7-119-2003 “Будівельні матеріали. Суміші 

асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови”.

Згаданими підприємствами за останні два роки якість асфальтобетонних сумішей та асфальтобетону взагалі не перевірялась. Відібрані зразки (керни) асфальтобетону з покриття, де були виконані роботи по ремонту доріг, те ж не відповідали вимогам стандарту за такими ж  показниками, як і асфальтобетонна суміш (водонасичення, вміст бітуму, зерновий склад).

Крім того, ЗАТ “ЧШРБУ”, під час ремонту шляхопроводу по                          вул. Дахнівська, застосувала гарячу піщану асфальтобетонну суміш Г ІІ замість дрібнозернистої асфальтобетонну суміш типу Б або В марки І. 

Слід зазначити, що ВАТ “Черкаський асфальтобетонний завод” має можливість виготовляти потрібну асфальтобетонну суміш, але для цього необхідно застосовувати поверхнево активні речовини (далі - ПАР) або активний мінеральний порошок та здійснювати дозування зернового складу мінеральної частини. Під час перевірки згадані ПАР на підприємстві були відсутні. 

За результатами перевірок до 4-х підприємств застосовані економічні санкції у вигляді штрафів на загальну суму 11631,0 грн., а до 4-х посадових осіб застосовані адміністративні штрафи на загальну суму 663,0 грн.

Матеріали перевірки широко висвітлювали місцеві засоби масової інформації, вони викликали резонанс у громадськості.
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