До уваги споживачів щодо якості та безпеки 

продукції легкої промисловості !!!
У Випробувальній лабораторії продукції легкої промисловості ДП «Черкасистандартметрологія» проведено випробування зразків білизни постільної: наволочок верхніх, рушників махрових для рук та шкарпеток, відібраних в торгівельній мережі спеціалістами Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Черкаської області. 
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1. Перевірені зразки білизни постільної: наволочок верхніх не відповідають вимогам нормативних документів за показниками: 
- стійкість пофарбування до дії прання;
- стійкість пофарбування до дії «поту»; 

Вибираючи постільну білизну непрофесіоналові розпізнати якісну білизну складно, по-перше потрібно звертати увагу на етикетку та маркувальну стрічку на виробах.  Фахівці стверджують, що якість постільної білизни визначає не ціна, а відчуття на дотик. Споживач при виборі повинен звертати увагу на матеріал, з якого вона виготовлена, та надавати перевагу натуральним: бавовняним, чистолляним, лляними та напівлляним матеріалам.

Не останньою ознакою якісної білизни є її забарвлення. Білизна повинна пахнути свіжим текстилем. Якщо від комплекту виходить сильний запах фарби, то є імовірність, що при пранні білизна активно вилиняє.

 При виборі постільної білизни для дитини - тільки натуральні тканини. Шкіра у дитини ніжна і чутлива, тому постіль має бути з особливо м’якої натуральної тканини — 100% бавовна. Штучні волокна можуть викликати подразнення або алергію. Взимку незамінні фланелева або махрова постіль, влітку — ситець, бязь. Кольори краще вибирати не ”надто яскраві”, але візерунок на тканині має бути чітким, не розпливчастим. 

Перед першим використанням білизну обов’язково випрати згідно рекомендованого виробником режиму прання, що нанесений на етикетці або на маркувальній стрічці на виробах. 
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2. Перевірені зразки рушників махрових для рук не відповідають вимогам нормативних документів за показниками: 
- виміри готових виробів;

- стійкість пофарбування до дії прання; 

Як визначити якість махрових виробів ? Перш за все, вони повинні мати рівномірну поверхню - як то кажуть, «петелька до петельки». Рівномірне забарвлення махрового рушника або іншого виробу - також показник його якості. Запах текстильних виробів повинен бути свіжим. Якщо махровий рушник має неприємний «хімічний» запах, то, швидше за все, тканина оброблялася синтетичними, неякісними барвниками, небезпечними для здоров'я. Такі махрові вироби купувати не варто. Вони можуть викликати алергічні реакції, а після першого ж прання тканина втратить колір. Обов'язково проведіть рукою по поверхні махрового рушника. Якщо на долоні залишилися ворсинки - виріб швидко зноситься, прослужить недовго.

3. При перевірці зразків шкарпеток були виявлені невідповідності фактичного сировинного складу вказаному на маркуванні.

Вибираючи шкарпетки, по-перше, потрібно звертати увагу на маркування та зовнішній вигляд виробів: 

· вміст синтетичних волокон;
· потовщений шов зшивання миска;

· наявність підсиленої п’ятки та миска;

· розтяжність борту шкарпеток;

· яскравість кольору;

· присутність «хімічного» запаху.
Дані види продукції не підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, тому слід більш уважно вибирати вироби легкої промисловості з урахуваннями вищевказаної інформації, так як дана продукція може бути шкідливою для здоров’я та життя людини

